فكرة المشروع 
[bookmark: _GoBack]الهدف من المشروع هو دراسة تأثير إضافة كل من الزجاج المطحون والبوليستير على الخلطة الأسفلتية وتم عمل العينات بالمختبرات داخل الجامعة وأخذ نسب مختلفة من المادتين كل واحدة بشكل منفصل ومن ثم خلطهم معًا وملاحظة تأثير هذه المواد على الخلطة من خلال القيام بالفحوصات عليها ومقارنتها مع العينة بدون إضافة المواد عليها. 
وتم أخذ مجموعة من النسب لاضافة هذه المواد وكانت النسب(5,10,15) من كل مادة بشكل منفصل.
أما عند خلطهم معًا فكانت النسب (5,10,15,20) 
وأوجدنا انه على نسبة 10 من الزجاج كانت هي النسبة الأفضل التي حسنت الخلطة وكذلك 5,10 من البوليستير بينما الخليط معًا كانت نسبة 15.
