يستخدم الزنك اوكسايد في كثير من الصناعات بالاضافة الى معالجة وتنقية المياه والمياه العادمة ايضا 
لقد تم انتاج الزنك اوكسايد في هذا المشروع  بثلاث طرق وهي 
[bookmark: _GoBack]الزنق النقي والزنك اسيتيت والزنك كاربونيت وذلك عن طريق تغيير درجات الحرارة والزمن لكل طريقة  

ثم تم قياس الحجم للجزيئات الناتجة عن طريق
  سبكتروسكوبي UV-VIS
واستنتجنا ان كل طريقة تم ايجاد حجم للجزيئات يختلف عن الطريق الاخرى وذلك باختلاف درجات ت الحرارة واختلاف الزمن 
 لكل طريقة منها 
وتمت ملاحظة انه كلما زادت درجة الحرارة كان حجم الجزيئات اكبر وكذلك مع زيادة الزمن كانت حجم الجزيئات اكبر ايضا  
 
